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Es war einmal... ein
Altbau, der saniert werden
wollte ...
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... denn er war
energetisch unatiraktiv
geworden
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Seine Opftik war schon und einzigartig ...
... und es tauchten immer mehr Fragen auf:
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Konnte geholfen werden?
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DAammputze waren
vortellhafr ...

m fugenlose Dammschicht, in der Dicke variabel
m |Gsst sich problemlos an alle geometrischen Formen anpassen
m dampfdiffusionsoffen
m brennt nicht (wenn kein Polystyrol als Leichtzuschlag)
m bestandig gegen V errottung, Ungeziefer und Spechtlocher
m offmals gréssere Akzeptanzin der Denkmalpflege
USW.
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DAammputze waren
vortellhafr ...

... adber bisher

Hohe Warmeleitfahigkeit von
70 - 90 mW/(m K)

Hohe Schichtdicken notwendig, um die gesetzlichen Vorgaben zu erflllen
- Technisch oft nicht moéglich
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DAammputz

Bindemittel Leichtzuschlag Addifive

= Kalk = Polystyrol » Luftporenbildner

= /ement = Perlite = Wasserrdckhalte-
= Blahglas mittel
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o Aerogel als
I_O S u n g E—— Leichtzuschlag
verwenden

Aerogele haben inferessante physikalische Eigenschaften:

m niedrige Dichte (70 — 90 kg/m?3 Schuttdichte)

m sehr geringe W &drmeleitfdhigkeit (17 -21 mW /(m K)

m besitzen Poren in Nanometergrdsse (ca. 20 nm Durchmesser)
m bestehen zu 90 - 98 % aus Luft



Energie Cluster

Aerogel DAmmputzsystem — Erfahrungen aus Praxistests

Vom Labor zur Praxis

Wichtigste Ziele und Vorgaben des Projekts:

W armeleitfahigkeit <30 mW / (m K)
60 -80 mm Auftragsdicke in einem Arbeitsgang
Verarbeitung mit handelsublichen Putzmaschinen
Dampfdiffusionswiderstandszahl u <5
mineralisches Bindemittel, onne Portlandzement
im Innen- und Aussenbereich anwendbar
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Die Entwicklung fuhrte
zum Fixit F 222 Aerogel
DAmmputz
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/um Vergleich

Warmeleitfahigkeit heutiger Dammputze (DP)
im Vergleich [mW / (m-K)]
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Keine brennbaren Bestandtelle
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Testobjekt Kanton BL

Innen: salzbelastete Kellerwand
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Testobjekt Kanton BL

Aussen: Fassade

vorher

heute
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Testobjekt Kanton BL

Aussen: Fassade

vorher heute
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Testobjekt Kanton ZH

Aussen: Fassade (vorher, wahrend und nachher)
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Testobjekt Riegelhaus
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Testflachen bei der Fixit AG

A: Kratzputz 3mm B: Kellenwurf 10-12mm C: nur Armierungsmortel
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Monitoring: Objekt Kt. BL
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Monitoring: Objekt BL west
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Monitoring: Objekt BL woro
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Monitoring: Objekt Kt. ZH

| SO (Strasse) .. NW (Garten)
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. Objekt ZH o)

Monitoring

DP r.F. SO [%]

—Aussen r.F. SO [%]

— Taupunkt DP_SO [°C]

—DP Temp. SO [°C]

——Aussen Temp. SO [°C]

[9%] @3gonayg o1

(=)

= = S (=] () (=) = (=) (=) (=)
— (@)} o0 ~ \O w <t on (@] =
v (=) w) (=) wy = v = =
<t <t on on (@\| o T )

[D.] amyeaaduay,

€1°'L0°0€
€1'L091
€1°L07C0
€1°90°81
€1°90°%0
£1°s0°1C
€1°S0°L0
e1v0°€C
€1'70°60
£1°¢09¢
€1reocl
€1°209¢
€1°C0°CI
€1'10°6T
EIT0°SI
eI'10°10
[ANAR]!
¢ elyo
cr1roc
1190
croree
o160
Cc1'60°sT
¢L60 Ll
¢1°80°8¢C
[AR{a4!
CI'LOTE
CILOLT
CI'LOE0




EMPAQ

Maloeink Scinnce & Technology

Energie Cluster

Aerogel DGmmputzsystem — Erfahrungen aus Praxistests

Monitoring: Objekt ZH aw
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Weitere ausgefuhrte Objekte:

Beispiel: Kanton Zurich
- Insgesamt bereits mehr als 4000 m2 in der Schweiz ausgefiihrt
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Aerogel Dammputz
... der Film
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Fazit:

Bisher sehr gute
Erfahrungen.
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